
ИНСТРУКЦИЯ ПО СКЛЕИВАНИЮ ПЛЕНКИ ПВБ. 

 

1. 

Расположить два куска пленки внахлест один на другой на ровной поверхности (ширина 

шва 5  см). 

2. 

Нанести клей кисточкой по длине  шва. (При низкой температуре, для улучшения эффекта 

склеивания необходимо пройтись по контуру склеивания строительным феном).  

3. 

Стыки склеенных швов нужно пройтись прорезиненным валиком. 

4. 

Оставить высыхать на сутки. (На разрыв швы можно проверять после полного высыхания 

клея) 

 


